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Besked om analys av utfällning på lädervästar 

 

Prov från två ”lädervästar” funna vid en arkeologisk undersökning 1988 i Örebro, 

kvarteret Tryckeriet, vilka har någon form av utfällning på ytan, har undersökts. 

Frågeställaren undrar om utfällningen är hälsoskadlig och om föremålen är farliga 

för personal att hantera. 

Prov analyserades först med µXRF, vilket visade att utfällningen bestod till största 

del av kalcium och järn (bild 2 och 3, instrumentrapport) 

 

Bilderna som togs med mikroskop visar en vitaktig beläggning på ytan av 

läderprovet (bild 4 och 5, instrumentrapport) 

 

Bilderna från svepelektronmikroskopet visar strukturer som ser kristalina ut (bild 7, 

instrumentrapport) Grundämnesfördelningen på provets yta, som analyserats med 

Både µXRF och SEM/EDS, identifierar framförallt kalcium men även fosfor och 

syre. Den beläggning (utfällning?) som observerats på föremålen är därför 

sannolikt kalciumfosfat. 

 

Inga hälsofarliga ämnen, så som arsenik eller kvicksilver, identifierades i proven. 

Beläggningen är inte mögel. Inga mycel eller fruktkroppar kunde identifieras med 

svepelektronmikroskop.  

 

Det går inte att visa att beläggningen är rester av något som föremålen blivit 

konserverade med eller om ämnet är en utfällningen av inre eller yttre påverkan 

på lädret. Olika salter är vanligt förekommande på arkeologiskt läder och kan ofta 

kopplas till ämnen som ansamlats från fyndets kontext i jorden. 

 

Undersökningen utfördes av Kaj Thuresson 
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